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摘要：投影曝光工艺是集成电路制造过程中的关键环节，曝光系统的工艺水平已成为衡量微电子制造技术的重要标志。

重点介绍了目前 !AC )D 光刻设备曝光系统的发展现状和趋势，以及为提高曝光质量所采用的相关分辨率增强技术；通

过分析曝光系统的构成和其中的关键技术，探讨了国内研制相关曝光设备所面临的挑战。
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!" 引" 言

" " 作为微电子技术的标志，集成电路（ Q)5*L/05*7
&(/6.(5，Q&）的发展日新月异。自 ?$ 年代 Q& 诞生

至今，短短几十年，经历了从小规模到超大规模和

特大规模集成电路的发展阶段［!］，其进步得益于

微电子技术和微细加工技术的迅速发展。投影曝

光光刻系统是目前微电子领域的主流设备，其曝

光工艺是 Q& 制造过程中最为重要的工艺步骤之



一。它的主要作用是将掩模板上的图形精确复制

到硅片上，为下一步进行刻蚀或者离子注入工序

做好准备。该工艺成本约为整个硅片制造成本的

! " #，耗费时间约占整个硅片工艺时间的 $%& ’
(%&。

!)*) 年美国 +,- 公司推出了第一台分步重

复投影曝光机，被视为曝光技术的里程碑。!))!
年美国 ./+ 公司又推出了步进扫描曝光机，它集

分步投影曝光机的高分辨率和扫描投影曝光机的

大视场、高效率于一身，适合特征宽度 0 %1 23 !4
线条的大规模生产。由于光学曝光技术不断创

新，步进扫描投影曝光技术不断突破人们预期的

光学曝光极限，使之成为当前曝光机采用的主流

技术［2，#］。

根据瑞利衍射定理 ! " #!! $ 5-，其中 ! 代表

分辨率，#!代表工艺因子，! 代表工作波长，5- 代

表光学系统数值孔径。为了提高分辨率，光学曝

光系统的波长 ! 不断缩小，从 $#( 64、#(3 64 的

近紫外（57/）进入到 2$8 64、!)# 64 的深紫外

（97/）。 全 球 生 产 光 学 光 刻 机 的 # 大 巨 头

-.:;、5<=>6 和 ,?6>6 公司均在 2%%# 年以前推出

了商业化的 !)# 64 -@A 步进扫描曝光机，如 2%%!
年，-.:; 推出的 B-.33%% " )%% 型，5- 为 %1 $3 ’
%1 (%，分辨率为 !3% ’ !#% 64；5<=>6 公司的 5.CD
.2%#- 型，5- 为 %1 (8，分辨率为 !3% 64；,?6>6
公司的 AB-D3%%%-.! 型，5- 为 %1 (%，分辨率为

!#% 64。另外，-.:; 和 ,?6>6 于 2%%2 年分别推

出的 B-.33%% " !!%% 型和 AB-D3%%%-.# 型，5- 均

为 %1 *3，分辨率分别可达到 )% ’ *3 64 和 !%%
64。目前，!)# 64 -@A 步进扫描光刻机已成为 )%
64 节点的主流设备。在此基础上，通过浸液技术

的引入，!)# 64 步进扫描光刻机已被进一步延伸

至更高的节点目标。国际半导体协会（ EFC.）在

2%%# 版的《国际半导体技术路线图》［$］中，增加了

一个提高光刻分辨率的可能解决方案—浸液式光

刻（ E44G@H<>6 I<JK>L@?MKN）。2%%$ 年 !2 月，《 国际

半导体技术路线图》编委会又对《 国际半导体技

术路线图》进行了修订，把 !)# 64 光刻（ 非浸液

式）扩展到 )% 64 节点，并且撤消了离子投影光

刻和近接 O 射线光刻。而在 2%%3 年的蓝图中，

浸液式光刻继续着其既有的发展态势，成为 2%%*

年达到 (3 64、2%!% 年达到 $3 64、2%!# 年达到 #2
64 和 2%!( 年达到 22 64 节点的关键技术。

!)# 64 光刻机包括高性能准分子激光器、高

精度工件台、双波长干涉仪和大数值孔径曝光系

统等几个重要组成部分，其关键部件设计和制造

涉及到应用光学、精密机械及控制、精密环控等诸

多领域的技术和工艺。本文重点介绍 !)# 64 光

刻技术中的关键之一—曝光系统的发展现状，以

及与曝光系统相关的光刻分辨率的提高技术；通

过分析曝光系统的构成和其关键技术，探讨国内

研制相关曝光设备所面临的挑战。

2P !)# 64 光刻现状及浸液式光刻技术

P P 2%%2 年以前，业界普遍认为 !)# 64 光刻无

法延伸到 (3 64 节点，但浸液式光刻技术的发展

为其带来了转机。通过曝光波长的不断减小和数

值孔径的不断增大，以及各种分辨率增强技术的

不断探索，将工艺因子 #! 逐步降低，现已迎来了

(3 64 半导体制造量产时代。在 $3 64 器件的生

产中，可选择的光刻方法有 #! 为 %1 # 的大数值孔

径 -@A 干法光刻和 #! 为 %1 #3 的大数值孔径 -@A
浸液式光刻。

所谓浸液式光刻是指在曝光镜头和硅片之间

充满水（或其它液体）代替空气，通过介质折射率

的增大提高投影物镜的数值孔径，从而提高曝光

系统的分辨率，同时浸液能够增大系统焦深，有利

于改善光刻曝光系统的工艺窗口。目前，人们已

经成功利用相移掩模等分辨率增强技术（CGH>IQD
J<>6 R6K?6SG4G6J FGSK6>I>LN，CRF）将 !)# 64 干

法光刻延伸至 (3 64 节点。随着 !)# 64 浸液式

光刻技术的进步，预计在 2%%) 年 !)# 64 浸液式

光刻技术将在 $3 64 节点实现大规模量产。如果

采用折射率为 !1 3( 的浸入液，结合 B?S=D?6TDS>UD
G@ 等先进的分辨率增强技术，极可能将 !)# 64 浸

液式光刻延伸至 #2 64 节点；更进一步，如果找到

折射率 V !1 ( 的浸入液，再配合把掩模图形拆成

两个来降低密度的 M<JSKDHMI<JJ<6L 等先进工艺方

法，!)# 64 浸液式继续延伸至 22 64 节点也是有

可能的［3，(］。

国际上，-.:;、5<=>6 和 ,?6>6 等主要光刻设
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备制造厂商从 !""# 年起就提供 $%& ’( 浸液式光

刻机供各大芯片制造商使用。至今，已开发出多

种型号的 $%& ’( 浸液式光刻机。特别是对于 )*
+$, " 的第二代浸液式光刻机，研发速度也相当

迅速。!""# 年夏天美国半导体芯片制造技术研

究与开发联合体 -.(/0.12（*3405’、6.7/4）和 879
50.12（:7;<=>，?@）宣布联合研发全球第一台超

)* 的 $%& ’( 浸 液 式 光 刻 机。!""A 年 夏 天 在

*3405’ 的 -.(/0.12 安装，这台浸液式光刻机的曝

光部分由 B<=’5’C 6=<D.E 完成，水浸没部分和 *=F
激光源由 G/(H>/ I2J45K 完成，光刻机 )* 达到了

$, &，可用于 #A ’( 节点工艺。*-LG 随后也推出

)* 为 $, ! 的 $%& ’( 浸液式光刻机。而 )5K<’
I=.1545<’ 公 司 在 !""A 年 下 半 年 推 出 了 )* 为

$, "M 的 -N"%O 型 $%& ’( 浸 液 式 光 刻 机，并 于

!""N 年下半年推出 )* 为 $, & 的 -N$"B 型 $%&
’( 浸液式光刻机。表 $ 列出了一些厂商所推出

的 $%& ’( 浸液式光刻机典型参数。

表 !" 近年的 !#$ %& 浸液式光刻机产品

’()* !" +,-./012-%3 -4 !#$ %& 2&&5,32-%
6217-8,(9720 .5:2053

年份 厂商 型号 )*
光刻尺

寸 P ’(
!""# *-LG 6Q5’-1/’*6：$$A"5 "R MA %"

!""A *-LG 6Q5’-1/’*6：$!A"5 "R SA NA

!""A9!""N *-LG 6Q5’-1/’T6：$#""85 "R %& NA P #A

!""A9!""N *-LG 6Q5’-1/’T6：$M""F5 $R ! #A

!""M *-LG 6Q5’-1/’T6：$%""5 $R &A %#"

!""A9!""N )5K<’ )-U9-N"% $R "M AA P #A

!""N 下半年 )5K<’ )-U9-N$"B $R & #A

!""M B/’<’ &$R !

V V 虽然浸液式光刻受到极大的关注并已取得显

著进展，但仍面临着巨大挑战。!""N 版《 国际半

导体技术路线图》［#］中光刻内容指出浸液式光刻

的挑战在于：控制由于浸没环境引起的缺陷，包括

气泡和污染影响；抗蚀剂与流体的相容性等；折射

率 + $, NA 的流体满足粘度、吸收和流体循环要

求；满足透镜设计吸收和双折射要求的折射率 W
$, NA 的透镜材料。

&V 曝光系统分辨率增强技术

V V 除缩小曝光波长和增大数值孔径的方法外，

对于曝光系统，通常还需要采用离轴照明（:;;9
/754 XEE3(5’/05<’，:*X）、相 移 掩 模（ I2/4.9425;05’C
L/4K，I-L）、光学临近效应校正（:D051/E I=<75(50J
B<==.105<’，:IB）等分辨率增强技术才能够获得满

足要求的系统分辨率。此外，随着投影物镜 )*
的增加，光束偏振态对系统分辨率的影响日益增

强，所以对于高 )* 曝光系统还需要控制光束偏

振状态从而进一步改善系统的成像质量。

$R !" 离轴照明技术

离轴照明技术最早由日本学者于 $%%$ 年提

出［M，S］。所谓离轴照明指的是采用倾斜照明方

式，入射光束偏离主光轴方向一个倾斜角，由透过

掩模图形的 " 级光和其中一束 $ 级衍射光（ Y $
级或 Z $ 级）经透镜系统在光刻胶表面干涉成像，

如图 $（/）所示。与传统照明的三光束成像相比，

离轴照明能够提高系统分辨率、增加焦深并提高

成像对比度。

图 $V 传统照明与离轴照明示意图

F5CR $ V -12.(/051 >5/C=/(4 <; 5EE3(5’/05<’ 1<’;5C3=/9
05<’4 <; 5EE3(5’/05’C 4J40.(

常用的离轴照明方式如图 ! 所示，有环形、四

极、偶极照明等，其中 ! 为照明相干因子，其定义

为照明系统的 )* 与投影光学系统的 )* 之比。
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不同的离轴照明方式对分辨率的改善、焦深与对

比度的提高程度不同，因此，在实际使用中，照明

方式及其参数必须根据具体的掩模图形进行设

置。一般地，掩模几何图形通常至少有两个方向，

环形照明通常对固定栅距、任意方向的密集线条

非常有利。对于单一方向的密集线条，双极照明

是最理想的。如果掩模图形都是两个相互垂直方

向上的线条，适合采用四极照明方式。近年来，随

着光刻图形线宽的不断缩小和特殊复杂图形的要

求，在光刻中采用了光源优化的方法，因此需要一

些特殊的照明方式。如图 !（ "）是 #$%& 提出的

’())*+,-, 照明方式，它对于特定的图形能够有效

改善光刻的工艺窗口，提高投影曝光的成像质

量［.］。

图 !/ 常用离轴照明方式

0123 !/ $,4,56) 789,* 8" 8""+6:1* 1))(71;6<18;

!3 "# 相移掩模

=.>! 年 &,4,;*8; 等 人 提 出 了 相 移 掩 模 技

术［=?］，实现了比传统方法更高的分辨率。相移掩

模种类很多，其改善光刻分辨率的机理和能力也

有差异，但基本思想都是在掩模上一些透光区选

择性地引入相移层。相移层的引入，使掩模上有、

无相移器的透光区域透过的光之间产生 =>?@（或

其奇数倍）的相位差或再辅之以透过率变化，从

而改变掩模图形空间频率分布和空间像分布，使

硅片表面相邻透光孔像之间因相消干涉而使暗区

强度减弱。根据能量守恒定律，则特征图形亮区

像强度必然增加，因而提高了像对比度、强度分布

斜率和像质，使得因对比度较差而无法分辨的图

形变得可以分辨，故 A$% 能够提高系统的分辨

率。同时，由于亮区光场分布变陡，也改善了曝光

过程的工艺宽容度，降低了曝光工艺的难度，有助

于曝光质量和曝光效率的提升。

!3 !# 光学临近效应校正

由于微细图形尺寸不断减小，密集度愈来愈

高，当掩模上微细图形临界尺寸接近或小于曝光

波长时，衍射光场之间的迭加产生明显的相互干

涉效应，可以引起曝光图样相对原设计图样产生

畸变，带来线宽偏差线条长度缩短和边角圆化等

诸多问题，大大超出工业光刻的偏差容许极限，

这种光衍 射 导 致 的 投 影 光 刻 图 形 的 邻 近 畸 变

被称为 光 学 邻 近 效 应（BC<1D6) A58:171<- E"",D<，
BAE）［==，=!］，设法消除这种邻近畸变的技术被称

为光 学 邻 近 校 正（ BC<1D6) A58:171<- F855,D<18;，

BAF）。BAF 是采用预畸变掩模图形来改善光学

成像和最终光刻图形质量的一种波前工程。所谓

预畸变掩模，就是在原设计掩模上通过偏置疏密

线条的宽度或增加一些微细的亮暗辅助线条来补

偿光学光刻成像过程因高频信息损失而导致空间

像畸变，减少曝光图形的邻近效应，从而改善最终

光刻图形质量。

校正策略大致可分成基于校正规则（G(),*+
’6*,9 #CC586DH）的 BAF 和基于物理模型（%89,)+
’6*,9 #CC586DH）的 BAF［=I］。基于校正规则的方
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法是根据曝光系统的参数和掩模图形参数的规

律，建立一套校正规则和校正图形数据库，然后据

此规则对设计掩模图形进行优化校正。这种方法

的优点是计算速度快，依据一定的规则可确定相

同曝光显影条件下任何形状掩模的预畸变。但是

为了获得好的校正则必须进行大量的列表、建库

工作，这使得计算较为繁琐。基于物理模型的方

法是依据计算得到空间像强度分布或抗蚀剂的一

维轮廓，利用迭代算法或类似的数学模型，反推出

可补偿邻近效应偏差的掩模结构，并用修正后的

掩模图形来成像，评判校正效果。这种方法的优

点是校正效果好，但运算量大，每次计算需花费较

长的时间。鉴于以上两类方法的特点，目前，大量

的 !"# 技术研究通过将两类方法结合，并根据掩

模的具体情况进行光学邻近校正，以减少模拟计

算量，提高校正的效率和质量。

!$ "# 偏振控制

当投影物镜 %& ’() * 时，光束的偏振特性会

严重影响成像质量，特别是 + 偏振会降低成像对

比度，影响系统分辨率。另外，偏振光的点扩散函

数分布不对称，光强分布沿着偏振方向扩散。对

于线条图形，当偏振方向与线条平行时，光强透过

率较高，有利于成像。因此，根据掩模图形，采用

相应的偏振光束配合离轴照明，能进一步提高系

统的分辨率和成像质量［,-］。

影响光束偏振性质的主要因素是元件材料的

双折射效应（包括材料固有双折射和应力双折射

效应）和元件表面所镀膜层的偏振特性。因此，

采用偏振光束照明对照明系统中偏振装置后的元

件提出了更为严格的要求，故应减少偏振装置到

掩模之间元件的数目。对于这些元件，应采用无

应力装调，其表面所镀膜层需进行偏振优化。

在照明系统中，光束偏振态控制可以通过加

入偏振装置来实现。常用于光束偏振态控制的元

件主要有 - 类：（,）基于双折射原理的偏振器；

（.）采用二向色材料的偏振器件；（/）基于布儒斯

特效应的偏振器件；（-）线栅偏振器（0123 4215
"67821932）。线栅偏振器通过在透明基底上排列金

属线栅获得，当光束通过线栅后，与金属栅线平行

的偏振被吸收而获得垂直于线条的偏振光。由于

栅线偏振器具有较好的灵活性，可以根据应用需

求通过设置线栅图形实现不同的偏振态控制。例

如采用如图 / 所示线栅偏振器［,:］可以获得切向

偏振光束，因此在照明系统中，将这样的元件配合

其它相应的离轴照明技术，可提高系统成像质量。

图 /; 用于产生切向偏振的线栅偏振器结构示意图［,:］

<1=$ / ; >?@3A8B1? 518=28A 6C +8BB32D35 =215 +67821932

+265E?1D= B8D=3DB1877F +67821935 71=@B$［,:］

偏振器的线栅可采用铝、金、银等导电性能良

好的金属材料，基底可选用融石英、氟化钙等。线

栅周期一般为波长量级。线栅偏振器的制作，可

先在基底上镀制金属膜层并涂布光刻胶，再通过

电子束直写将线栅图形转印到光刻胶，最后通过

离子束刻蚀金属膜层获得线栅。

-; ,G/ DA 光刻曝光系统的组成

; ; 光刻机的核心是曝光系统，其组成主要包括

光源、照明系统和投影物镜，如图 - 所示。

"$ $# 光# 源

光源是光刻设备的重要组成部分，,G/ DA 光

刻系统采用 &2< 准分子激光器作为光源。&2< 分

子只存在于准稳定激发态，当不稳定的准分子分

解成两个组成原子时，激发态发生衰减，同时发射

出激光。激光器通过两个平板电极的高压（,( H
.( IJ）脉冲放电来激发高压惰性气体和卤素的

混合物，使之维持着激发态的分子多于基态分子，

实现激光发射。
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图 !" 曝光系统示意图

#$%& !" ’()*+,-$( .$,%/,+ 01 *23045/* 464-*+

" " 用 7/# 准分子激光器作为光刻光源的优点很

多，主要表现在：输出光波波长短、强度高、曝光时

间短（几个脉冲就可完成曝光）、谱线宽度窄、色

差小、输出模式多、时间和空间基本不相干、光路

设计上可以省去滤波部分等等。光学光刻对准分

子激光的要求非常高，其中最为关键的问题是如

何在高重复频率下保持窄带宽和稳定性，而且要

求带宽必须尽可能压缩，一般带宽值应 8 9 3+。

目前，光刻设备上应用的激光器功率约 :; <，脉

冲频 率 ! = > ?@A，光 谱 半 宽 度 可 达 到 ;B CD
3+［9>］，甚至更窄。

同时，光刻要求光源具有很好的光束均匀性。

准分子激光的光场分布不同于普通的单模高斯光

场分布，光斑通常呈矩形。尽管准分子激光光场

分布的均匀性比其它的激光均匀性要好，但由于

准分子激光器在大体积、高电压、高气压状态下运

转，容易导致放电增益不均匀，而且若工作气体比

例改变，则在输出脉冲能量变化的同时，光束截面

的强度分布有着较大起伏［9E］。这与实际应用需

要还有一定的差距，需要通过照明系统进行调整

和控制。

!& "# 照明系统

照明系统的功能主要是对 7/# 准分子激光器

输出的光束进行扩束、整形、匀光，并通过光通量

的控制为掩模提供一定尺寸和形状均匀、稳定的

照明。此外照明系统还要实现离轴照明和对光束

偏振态的偏振控制等分辨率增强技术。

照明系统一般主要由扩束装置、光束整形装

置、匀光装置、照明物镜系统、狭缝单元、偏振装置

以及衰减器、采样单元、能量探测单元等辅助单元

组成，如图 ! 所示。

!& :& 9" 7/# 准分子激光的扩束

由于 7/# 激光器的出射光束为矩形光斑，且

两垂直方向上光强分布不同。因此，扩束系统可

采用两组柱透镜（ 每组两块）分别对两方向进行

扩束，其基本配置如图 D 所示［9F］。柱透镜组的性

能和结构参数需根据 7/# 激光器出射光束的形

状、发散角等来确定。

图 D" 扩束装置组成示意图［9F］

#$%& D " ’()*+,-$( .$,%/,+ 01 G,4*/ H*,+ *23,I.$I%

5I$-［9F］

!& :& :" 光束整形与离轴照明技术

光束整形的目的主要是调节照明相干因子和

实现离轴照明。目前用于实现离轴照明的光束整

形元件主要有两类。
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一类是折射光学元件（!"#$%&’()" *+’(&%, -,".
/"0’，!*-），其特点是衍射效率高，制作相对容

易，但是其对于光强分布的控制能力较弱，可用来

实现环形等简单的离轴照明方式。采用轴锥镜实

现环形照明的光束整形系统如图 1 所示，其中移

动透镜组和补偿透镜组用以调节照明相干因子

!23’，轴锥镜组通过改变两轴锥镜的间距调节环形

照明的环宽，当两轴锥镜间距为零时变为传统照

明。

图 14 用于实现环形照明的轴锥镜系统示意图

5(67 14 8&9"/%’(& :(%6$%/ 2# %;(&20 30(’ +$2:3&(06 %0.
03,%$ (,,3/(0%’(20

另一类是衍射光学元 件（ <(##$%&’()" *+’(&%,
-,"/"0’，<*-），其特点是光束整形能力强，对出

射光束的光强分布能够进行精确的控制，可实现

复杂形状的照明方式，图形陡边性好，但元件对加

工精 度 要 求 较 高［=>，?@］。用 于 实 现 离 轴 照 明 的

<*- 设计可采用多台阶位相结构，其台阶数与衍

射效率的关系可用 " A B C(0（! D !）D（! D !）? B 近似

计算，其中 ! 为 <*- 的台阶数，当 ! A E 时，<*-
的衍射效率理论上可达 >FG >H 。<*- 设计一般

采用基于线性变换的迭代方法，其特点是算法简

单，收敛速度快［?=］。常用的 <*- 加工方法包括：

二元掩模套刻法、灰度掩模法、无掩模直写法。二

元掩模套刻方法是由二元掩模板经多次图形转

印、套刻形成台阶式浮雕表面，是发展最早，最成

熟，也是当前最常用的一种方法。但是多个高精

度掩模制作的成本很高，对掩模对准精度要求较

高。灰度掩模法所用掩模板透射率分布是多层次

的，经一次图形转印即形成连续或台阶表面结构，

具有成本低、周期短、方法简便之优点，但加工精

度较低。无掩模直写法无需掩模板，仅通过改变

曝光强度直接在光刻胶上形成台阶或连续浮雕结

构。其中电子束直写曝光分辨率高，曝光线宽可

I =@@ 0/。

F7 ?7 J4 匀光技术

常用的光束均匀方法有：棱镜组均匀器、两级

蝇眼均匀器、积分棒或这几种方法的组合［??］。棱

镜组均匀器简单，但均匀效果较差。两级蝇眼均

匀器是目前光刻机系统中常用的光束传输均匀系

统，如图 K 所示，由两组蝇眼透镜阵列组成，每组

透镜为母线相互垂直交叉焦距相同的柱透镜做成

的 " # " 阵列。" 越大获得的光束均匀度越好，

但会增加元件加工的难度和成本。两级蝇眼均匀

器可以实现很高的均匀性，也有较好的透过率，但

光路对准要求较高。

图 K4 蝇眼匀光器原理示意图

5(67 K4 8&9"/%’(& :(%6$%/ 2# #,L "L" M"%/ 92/26"0(N"$

积分棒［?J］的工作原理如图 E。在投影光刻

系统中，采用了一个截面为矩形的积分棒。激光

束通过聚焦透镜聚焦于积分棒的入射端面中心，

经过积分棒内壁的多次全反射，最后在积分棒的

出射端面迭加而形成均匀照明面。积分棒的出射

端面通过照明镜组成像于被照明物体（ 掩模板）

上，从而使物体得到均匀照明。当积分棒横截面

积一定时，棒越长均匀效果越好，但是随着长度的

增加积分棒侧壁的反射及材料吸收所引起的透过

率损失将增大，需要综合考虑匀光效果和透过率

损失，进行优化平衡。

图 E4 积分棒原理示意图

5(67 E4 8&9"/%’(& :(%6$%/ 2# (0’"6$%’2$ $2:

由于光刻曝光系统对于照明的均匀性要求很

高，采用单一元件进行匀光很难达到均匀性指标，
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因此匀光系统常用复合匀光方式，如两级蝇眼均

匀器与积分棒联用。

!" #" !$ 照明物镜系统

照明物镜系统组成如图 % 所示，包括准直镜

组，反射镜和聚光镜组。一般采用双远心光路设

图 %$ 照明物镜系统示意图

&’(" %$ )*+,-./’* 0’.(1.- 23 ’445-’6./’26 4,67 787/,-

计，其数值孔径应与投影物镜相匹配，即 9: 略大

于 ! ! "# " ; 9:，其中 # 为投影物镜的放大倍率

（ < = > !），! 为相干因子最大值。照明物镜系统

设计应根据匀光系统的出射参数，利用光学设计

软件进行优化。

!" "# 物镜系统

光刻物镜是投影式光刻机的核心部件，要求

具有衍射极限的成像质量、高分辨力及极小畸变，

其性能直接决定了光刻机的图形传递能力［#!?#@］。

图 =A 为 9’B26 公司折射式投影镜头的发展历程，

可见为了提高物镜的数值孔径和成像性能，其光

学结构变得越来越复杂。虽然原则上可通过使用

非球面代替部分球面来简化系统，但是非球面加

工和检测难度较大，因此限制了其使用数量。此

外，目前能够用于 =%C 6- 的透镜材料仅有融石英

和氟化钙等少数材料，而氟化钙价格昂贵且难于

加工。因此，材料的单一性增加了设计难度，不利

于消除系统色差。

图 =A$ 9’B26 投影物镜结构图［#C］

&’(" =A$ DE/’*.4 *263’(51./’267 23 -’*124’/+2(1.E+’* 4,67,7 23 9’B26 *2-E.68［#C］

$ $ 尽管理论上折射式镜头能够扩展到很高的数

值孔径，但是由于受到材料和光刻机尺寸的限制，

这种扩展并不现实。因此，要研制超高 9: 镜头，

须采用新型的折 > 反射式镜头，能够在保持光刻机

尺寸不变条件下使镜头更加紧凑和更易操作。另

外，折 > 反射式镜头的主要优势在于能够对色差进

行控制。即使只用一种透镜材料，经过优化的折 >
反射式镜头也能够严格地控制色差。然而，折 > 反

射式镜头的研制需要克服许多设计难题，比如局

部光斑、入射角和热像差以及偏振状态控制能力

的保持等。通过选择多 > 单轴的配置方式、优化反

射镜的数量与类型等细节参数，将有助于解决上

述设计问题。未来曝光系统物镜的发展趋势是采

用非球面元件及采用折 > 反射混合系统，从而在降

低光学元件数量的同时，满足越来越高的成像质

量要求。但这也对光学加工和系统装调提出了更
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高的要求。图 !! 为目前几种折 " 反射式镜头的可

选形式。

图 !!# 反射折射式镜头的几种形式［$%］

&’() !!# *+,’-./ 01 2-3’(4 5045-6.3 10, 5+.+2’06.,’5 3/37

.-8 10, 9,& :’.;0(,+6;/［$%］

除了设计成像完善的光学系统和精选优质的

光学玻璃外，制造光刻物镜的关键还在于光学加

工、结构设计、装配以及相关的测试技术等。目前

物镜 系 统 的 透 镜 片 数 近 <= 片，最 大 口 径 近

<== 88，每个透镜从材料选择到加工、测试、装

配，要求都非常严格［$>］。例如投影透镜的面形误

差，装配后还需保证 ?* 值 @ ! " A=；$= 多个空气间

隔的公差均 @ B ! !8；C= 多个折射面的角偏心误

差均 @ <D，其中对成像质量影响大的部位，空气间

隔公差要 @ B =E A !8，角偏心误差 @ !D。

A# 国内现状及面临的挑战

# # 我国微电子专用设备的研制起步相对来说并

不落后国外，但是，由于长期以来在集成电路装备

发展战略上的问题，国家在产品研发上投入的财

力、人力和物力不足，使得微电子专用设备研制和

样机产业化工作进展缓慢，造成我国集成电路装

备技术水平与国外存在较大的差距。就总体而

言，在投影光刻设备方面相对发达国家落后 < F %
代，技术水平也有近 != 年的差距。目前，我国约

有 != 家企业和研究机构从事 GH 装备的研究与开

发，其研究方向和研发产品涉及材料制备、制版设

备、前工序设备、后工序设备等领域，并已形成一

定层次的产品研发能力和相应的技术积累，基本

覆盖了 GH 制造的整个生产过程。“ 十五”之前，

这些工作基本上都停留在 ’ 线和 ( 线光刻设备的

研发和生产上。“ 十五”期间，上海市制定了将微

电子工业作为支柱产业的发展战略，同时国家也

在上海成立了专业光刻设备研发中心，开展 !I<
48 光刻机相关技术攻关及相关设备、产品的研发

工作，现已完成了 !I< 48 光刻机样机的装配、调

试和初步的曝光实验。该样机的研制采用了国际

合作的方式，曝光光学系统由法国一家公司研制

完成，并在此基础上进行整机集成。从国际上高

端光刻机的研发历程来看，每一代新产品的推出

必然要经过基础研究、关键技术攻关、样机研发、

产品产业化等几个重要阶段。虽然通过购买国外

部件走整机集成的路线能够跳过基础研究与关键

技术攻关阶段，缩短设备的研制周期，但始终无法

系统地掌握高端光刻机的核心技术。因此，要实

现我国 !I< 48 投影光刻设备的自主研制，仍然需

要针对光刻机的关键技术进行攻关研究，走原始

创新的道路。

由以上介绍可见，!I< 48 曝光光学系统几乎

涉及到了应用光学领域所有的关键技术。就我国

当前的应用光学发展水平而言，研制这样的系统

还有相当大的难度。另一方面，近 $= 年来，我国

国力迅速增强，与 !I< 48 曝光光学系统研制密切

相关的应用光学基础技术得到了长足的发展，在

光学系统设计、非球面光学表面加工、高精度光学

表面检测、复杂系统装调等方面已具备了相关的

技术基础。因此，组织国内优势力量协同攻关，合

理分配资源，经过一段时间的艰苦努力一定能够

取得相应关键技术的突破，实现投影曝光设备的

跨越式发展，从而促进国内集成电路制造行业逐

步形成研发与生产相互推动的良性循环发展模

式，并以光刻曝光技术的突破带动我国整个 GH 制

造装备和产品进入国际一流行列。
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